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Die Kosten flir Verbrauchsmaterialien wie z. B. Dichtungen
zu senken, ist standiges Bestreben. Unternehmen sind
standig auf der Suche nach Kostensenkungen, um ihre
Rentabilitat unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen
zu erhalten oder zu steigern. Wenn Sie jedoch die Kosten
fur Ihren nachsten Dichtungskauf bedenken, sollten Sie sich
an die Regel erinnern: ,Der billigste Kauf ist nicht immer der
billigste Besitz".

Oft sind die Kosten fiir die Dichtung nur die Spitze des
Eisbergs, also die direkten Kosten. Es gibt jedoch noch
viele weitere versteckte Kosten, die nicht so offensichtlich
sind. Bei der Analyse der Gesamtbetriebskosten werden
alle Kosten, die mit dem Kauf und der Verwendung einer
bestimmten Dichtung verbunden sind, im Vergleich zu
Alternativen betrachtet.

Was sind Gesamtbetriebskosten?

Die Gesamtbetriebskosten ergeben sich aus dem
Anschaffungspreis eines Gegenstands zuziglich aller
anderen Kosten, die mit seinem Betrieb ber seine
Nutzungsdauer verbunden sind. Es handelt sich dabei um
eine Gesamtbetrachtung des Gegenstandes und seines
Wertes im Laufe der Zeit. Es besteht ein groRer Unterschied
zwischen dem Preis einer Sache und ihren langfristigen
Kosten. Ein Artikel mit niedrigeren Gesamtbetriebskosten ist
auf lange Sicht glinstiger als der kurzfristige Preis eines
billigeren Artikels.

Die haufigsten Kosten im Zusammenhang mit Dichtungen
sind zum Beispiel die Anschaffungskosten, die
Installationskosten und die Kosten flir Ausfallzeiten.

Die Anschaffungskosten sind der Betrag, der fur die
Dichtung gezahlt wurde, einschlieRlich aller
Verwaltungskosten fiir Beschaffung und Lieferung.

Die Installationskosten umfassen die Lohnkosten der
Mitarbeiter fir Demontage der Ausristung, Ausbau der
alten Dichtung und Austausch durch die neue Dichtung
sowie Reinigung und Vorbereitung der Anlage/Prozesslinie
fur den Einsatz.

Die Stillstandskosten umfassen den Wert des
Produktionsausfalls wahrend des Zeitraums, der fiir den
Austausch der Dichtung im Rahmen der geplanten
vorbeugenden Wartung erforderlich ist.
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Kommt es zu ungeplantem Stillstand aufgrund eines
Dichtungsfehlers, kdnnen die Kosten auch
Notdiensteinsatze und den Verlust einer Produktionscharge
umfassen.

Die Gesamtbetriebskosten =
Anschaffungskosten
+
Installationskosten
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Stillstandskosten
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Schauen wir uns einige Beispiele an:

B Anschaffungskosten [ instaiiationskosten [ Kosten der Ausfalizeit

Beispiel 1: Vergleich von kostengiinstigen Dichtungen, die
zweimal ausgetauscht werden muissen, mit einmaligen,
langlebigen Dichtungen aus PPE (in bestehende Anlagen
eingebaut).

Kostengiinstige Dichtungen
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Hier betragen die Anschaffungskosten fiir die PSA-Dichtung
das Dreifache im Vergleich zur kostenglinstigen Option. Die
PPE-Dichtung hélt jedoch dreimal langer, so dass die
Gesamtbetriebskosten nur halb so hoch sind wie bei der
kostengtinstigen Dichtung, die aufgrund ihrer geringeren
Lebensdauer zweimal gewechselt werden muss. Durch
Verlangerung der Wartungsintervalle und Wegfall
zusatzlicher Installations- und Stillstandskosten wird
insgesamt eine Kosteneinsparung erzielt.

Hier betragen die Anschaffungskosten fiir die PSA-Dichtung
das Dreifache im Vergleich zur kostenglinstigen Option. Die
PPE-Dichtung halt jedoch dreimal langer, so dass die
Gesamtbetriebskosten nur halb so hoch sind wie bei der
kostengiinstigen Dichtung, die aufgrund ihrer geringeren
Lebensdauer zweimal gewechselt werden muss. Durch
Verlangerung der Wartungsintervalle und Wegfall
zusétzlicher Installations- und Stillstandskosten wird
insgesamt eine Kosteneinsparung erzielt.

Beispiel 2: Vergleich von kostenglinstigen Dichtungen, die
sechsmal ausgetauscht werden, mit langlebigen Dichtungen
aus PPE (in neue Anlage eingebaut), die 2-mal ldnger
halten.

Kostengiinstige Dichtungen
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In diesem Fall sind die kostengtinstigen Dichtungen auf
lange Sicht teurer. Typische Falle, in denen dies der Fall ist,
sind der Kauf von Billigimporten aus Fernost oder die
Verwendung minderwertiger Materialien wie EPDM. Durch
Austausch gegen hochwertige Dichtungen oder Aufriistung
mit leistungsfahigerem Werkstoff (z. B. FKM) kann die
Lebensdauer der Dichtungen verlangert und eine
Kostenersparnis erzielt werden.

Ungeplante Wartung und Ausfille

Dichtungen, die aufgrund eines Defekts ausgetauscht
werden mussen, verursachen wahrend der Stillstandszeit
zusatzliche Kosten. Zu diesen kénnen auch
Chargenverluste und Reinigungskosten gehdren, wenn
Leckagen aufgetreten sind. Wenn keine Ersatzdichtungen
verfugbar sind, kann es zu langeren Ausfallzeiten kommen.
Dariiber hinaus kénnen fehlerhafte Dichtungen und/oder
Leckagen die Sicherheit und die Umwelt gefahrden.

Beispiel 3: Vergleich zwischen kostengliinstigen Dichtungen,
die vorzeitig versagen, und qualitativ hochwertigen PPE-
Dichtungen, die eine zuverldssige Leistung erbringen
(eingebaut in bestehende Anlagen).
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Hier erkennen wir deutlich die Auswirkungen von zwei
vorzeitigen Ausfallen der kostenglinstigen Dichtung im
Vergleich zu den PPE-Dichtungen im gleichen Zeitraum. Die
héheren Installationskosten und langeren Ausfallzeiten
fihren zu deutlich héheren Betriebskosten. Dichtungen, die
eine gleichbleibend zuverlassige Lebensdauer bieten,
ermdglichen planmaRige vorbeugende Wartung.

Wenn die Garantiezeit von Geraten ablauft, sind Endnutzer
oft versucht, billigere Dichtungen zu kaufen, um bei der
Beschaffung zu sparen. Dies kann sich als unwirtschaftlich
erweisen, wenn die Ersatzdichtungen nicht die gleiche
Leistung erbringen wie die Originaldichtungen.

Senkung der Kosten fiir Dichtungen

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass der Austausch
von Dichtungen unweigerlich mit Installations- und
Ausfallkosten verbunden ist. Diese Kosten sind oft konstant.
Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten kdnnen jedoch
durch Beschaffung von Dichtungen erzielt werden, die
langer halten und zuverlassiger sind, um ungeplante
Ausfallzeiten zu vermeiden. PPE kann Sie beraten, wie Sie
Wartungszyklen und Lebenserwartung lhrer Dichtungen
verlangern kénnen.

Wie wird die Lebensdauer von Dichtungen
verldangert?

Es gibt viele Faktoren, die sich auf die Lebensdauer und die
langfristige Leistung von Dichtungen auswirken kdnnen.
Zwei der wichtigsten Faktoren sind Folgende.

1) Konstruktionsoptimierung — die Lebenserwartung von
Dichtungen kann sich erheblich verringern, wenn Parameter
wie Quetschung, Dehnung, Stopfbuchsenfillung, Druck und
Reibung nicht bericksichtigt werden. Die Auswahl der
richtigen O-Ring-GroRe flr Nutabmessungen scheint
offensichtlich zu sein. Verschiedene Elastomerwerkstoffe
verhalten sich jedoch unterschiedlich, und ein nicht
standardisierter O-Ring kann eine bessere Leistung bieten.
Alternative Dichtungsprofile wie X-Ringe, D-Ringe oder
kundenspezifische Dichtungen kénnen in manchen Fallen
vorteilhafter sein als O-Ringe.

PPE bietet Beratung und technische Unterstltzung sowie
einen kundenspezifischen Service fiir
Komponentenkonstruktion und -modellierung, um die
optimale Dichtungslésung fur lhre Hardware zu ermitteln.

2) Materialauswahl — die Wahl des richtigen Materials fir
Ihre Anwendung erfordert sorgfaltige Berticksichtigung der
Umgebungsbedingungen wie Temperatur und chemische
Medien. Die minimale und maximale Betriebstemperatur
muss sicher innerhalb des Bereichs des Materials liegen und
darf nicht an der Grenze seiner Leistungsfahigkeit liegen.
AuRerdem missen kurzfristige Temperaturschwankungen
berucksichtigt werden.

Prozessmedien, Reinigungsverfahren oder Schmiermittel
kénnen chemische Angriffe auf Elastomerdichtungen
auslosen. Auswahl des am besten vertraglichen
Elastomerwerkstoffs ist entscheidend fir die Erreichung der
erwarteten Dichtungslebensdauer.
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Elastomerdichtungen, die durch schlechte Konstruktion,
aggressive Betriebsbedingungen oder beides belastet
werden, haben eine verkiirzte Lebensdauer und versagen
mit gréRerer Wahrscheinlichkeit vorzeitig.

PPE kann Materialempfehlungen geben, um
sicherzustellen, dass das optimale Elastomer fiir die
jeweilige Betriebsumgebung ausgewabhlt wird. Prifungen
und Analysen nach dem Einsatz kdnnen ebenfalls bei
Fehlersuche und Ermittlung der Ursachen fiir schlechte
Leistung von Elastomerdichtungen unterstitzen.

Materielle Konsolidierung

Bei der Wahl des effektivsten Dichtungsmaterials fur
mehrere Einbauorte in einer Reihe von Geraten lohnt es
sich, Standardisierung eines Materials in Betracht zu
ziehen, das alle oder einen GroRteil der Anforderungen
abdeckt (z. B. FFKM). Anstatt mehrere verschiedene
Materialien auf Lager zu halten, kann Konsolidierung der
Materialanzahl auf ein einziges zu Einsparungen bei den
Lagerkosten fuhren. Darlber hinaus wird das Risiko, dass
falsches Material an der falschen Stelle eingebaut wird,
erheblich reduziert und die damit verbundenen
Ausfallkosten werden vermieden.

Fallstudie

Bei einem der weltweit flihrenden forschenden Pharma-
und Gesundheitsunternehmen kam es an einer seiner
Abfill- und Verpackungslinien zu zeitweiligem Versagen
der Dichtungen.

Eine von PPE durchgefiihrte Untersuchung ergab, dass
identisch aussehende Dichtungen aus verschiedenen
Elastomermaterialien (EPDM und FKM) im Ersatzteillager
verwechselt wurden, was zu vorzeitigem
Dichtungsversagen und ungeplanten Ausfallzeiten fiihrte.
Dartber hinaus wurde die Mafigenauigkeit einiger
Dichtungen verbessert. Die Rationalisierung auf einen
einzigen Elastomerwerkstoff, der fir alle Produktchemien
und Reinigungsprozesse geeignet ist, verlangerte die
Produktionszeit der Anlage, bevor ein Dichtungswechsel
erforderlich wurde.

Schlussfolgerung

Wenn Sie die Alternativen fur auftragskritische Dichtungen in
Betracht ziehen, lassen Sie sich nicht dazu verleiten, die
billigste zu wahlen, um die Kosten flir Verbrauchsmaterialien
kurzfristig zu senken. Beriicksichtigen Sie die langfristigen
Lebenszykluskosten der Dichtungen, indem Sie die
Gesamtbetriebskosten berechnen. Wéahlen Sie einen
Dichtungslieferanten, der qualitativ hochwertige
Komponenten mit vollstandiger Zertifizierung und
Ruckverfolgbarkeit sowie technische Beratung und
Unterstiitzung bei der Entwicklung und Auswahl der
richtigen Dichtungsldsung fiir Ihre Anwendung bietet.

Verlangerung der Wartungszyklen, Vermeidung von
Dichtungsausfallen und Verringerung ungeplanter
Ausfallzeiten flihren zu weitaus gréReren
Gesamtkosteneinsparungen als der anfangliche Kauf
billigerer Dichtungen. Kénnen Sie es sich wirklich leisten,
billige Dichtungen zu beschaffen, wenn Sie die weiteren
potenziellen Kosten wie Garantieanspriiche, Strafen,
Produktriickrufe sowie Schadigung von Markenimage und
Reputation beriicksichtigen?
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